
Güpo GmbH  -  Siemensstraße 13  -  77694 Kehl  -  Deutschland

Miller-Zahlen gem. ASTM G75

Material Miller-Zahl

Güpotim WP-02 143       

Güpotim T-21 174       

Güpotim A-04 263       

Güpotim A-21 267       

Güpotim A-11 306       

Güpotim T-11 913       

Quelle: TU Clausthal-Zellerfeld, Institut für Schweißtechnik

und Trennende Fertigungsverfahren
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